
Prueba de Performance 

Gear Shield NC®  en la Industria Cementera 



Información Relevante 
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Consumo con anterior Lubricante 

Por molino 
3.5     onzas cada 20 minutos 

10.5     onzas por hora 

252     onzas por día 

110.25     libras por semana 

4,630.50  libras por año (basados en 80% de operatividad del            

molino) 

 

Dos Molinos 
4,630.50 x 2 = 9,261 libras por año 
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Consumo actual con GS NC® 

Por Molino 
1.35     onzas cada 15 minutos 

5.4      onzas cada hora 

129.6     onzas cada día 

56.7     libras por semana 

2,381.4    libras por año (basados en 80% de operatividad del            

molino) 

 

2,381.4 x 2 = 4,762.8  libras por año 
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Molinos de Crudo #1 y # 2 
Consumo de Lubricante reducido en 49% 
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Beneficios 

• Película lubricante de espesor superior en base a cálculos EHD 

• Vida extendida de engranajes 

•  Importante reducción de costos por la reducción de consumo 

Basado en un ciclo de 42  Semanas 


